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ISOFLEX-PU 500

Bir bilesenli, poliliretan, sivi su gecirmezlik membrani

ISOFLEX-PU 500, diz catilar igin bir bilesenli,
poliliretan, sivi su gegirmezlik membranidir ve
asagidakileri sunmaktadir:

e Saf, elastormerik, hidrofobik politretan
reginelere  dayali oldugundan dolayi
mukemmel mekanik, kimyasal, termal, UV ve
hava kosullarina dayaniklilik ézellikleri.

o Dikisler veya derzler olusturmadan surekli,
elastik, su gecirmez ve buhar gegiren mebran.

e Beton, cimento harglar, ahsap ve mevcut
akrilik veya hibrit sivi su yalitim membranlari
gibi cesiti alt katmanlara mikemmel
yapismaya sahiptir.

e Dilz olmayan alt tabakalarda bile uygulama
imkani.

e Yesil ortu, ciceklik v.b. icin uygundur.

e Acik kat olarak koyu renk ISOFLEX-PU 500
secildiginde ayni renkteki TOPCOAT-PU 710
veya TOPCOAT-PU 720 ile korunmasi
gerekmektedir.

EN 1504-2'ye gb6re onayldir ve beton ylzey
korumasi igin bir kaplama olarak siniflandirilir. CE
isaretlidir. Sertifika No.: 2032-CPR-10.11.

Ayrica ardn, EAD 030350-00-0402
gereksinimlerine gore basarili  sekilde test
edilmistir ve asagidakiler olarak siniflandiriimistir;
W3, S, TL4-TH4, P4 6zel, bunun anlami, kullanici
yukleri (P4) ile ilgili standart, iklim boélgesi (S) ve
maksimum ve minimum isletme sicakliklari (TL4-
TH4) ile tanimlandigindan dolayi en kétu kontrol
kosullari altinda galisma dmrunin 25 yil olmasinin
beklenmesidir.

Teknik Degerlendirme Raporu - SOCOTEC No.:
210568080000018, 31/12/2024 tarihine kadar
gecerlidir.

ISOFLEX-PU 500, CEN/TS 14416:2014'e gore
kék penetrasyonuna kargi direng acisindan
bagimsiz bir laboratuvar tarafindan basariyla test
edilmistir.
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ISOFLEX-PU 500, su gecirmezlik igin idealdir:

e Serilmis su gegirmezlik membrani olarak diiz
catilar ve balkonlar.

o Yesil gatilar ve ¢gicek tarhlari.

e Kuvars kum, son katman olarak yayildigi
slrece mutfaklarda, banyolarda, balkonlarda
ve diz gatilarda fayans katmanlar altinda.

e Diz catilardaki termal yalitim panelleri altinda.
Otoyollar, kdpri tabliyeleri, tinler v.b. gibi ingaat
islerinde.

Acik otopark giverte sistemlerinde.

Temellerde.

Algi tasi ve ¢cimento levhalari.

Ziftli membranlarinin eski katmanlarinda.
Politretan kdpuk.

Metal ylzeyler.

Teknik veriler

1. Sivi formdaki triiniin 6zellikleri

Form: politretan prepolimer

Renkler: beyaz, gri, siparis Uzerine
diger renkler

Yogunluk: 1,39 kg/l

Viskozite: 4,000 + 500 mPa-s
(+23°C’de)

2. Kiirlenmis membranin 6zellikleri
Kopmada uzama: > %500
(ASTM D 412/ EN 527-3)

Cekme mukavemeti:
(ASTM D 412/ EN 527-3)

> 8 N/mm?

SHORE A Sertligi: 75+3
Su gegirmezlik: 5 atm
(DIN 1048)

Gulnes Yansitma (SR): %86
(ASTM E903-96)

Kizilétesi Yayma: 0,88
(ASTM C1371-04a)

Glines Yansitma indeksi
(SRI): 108

(ASTM E1980-01)
isletme sicakligr: -40°C - +90°C arasinda

Yangina karg! tepki: SINIF Broof - t1*

(EN 13501-5)
* Rapor No: 17/15049-2325 Part 1, APPLUS Laboratories.

Asadidakilere gore catlak baglama:
EN 1062-7
(Yontem A): = 3mm
(Sinif A5 > 2,5 mm)

Teknik Rapor
TR-013:05-2004 (-30°C): Geger,
maks. genislik 1,5 mm
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Teknik Rapor

Kullanim talimatlari

1. Alt tabaka hazirlama

Genel olarak alt tabaka kur (nem igerigi <%4)
olmaldir ve gres yagi, gevsek partikiller, toz, v.b.
icermemelidir.

1.1 Beton alt tabakalar

Betondaki herhangi mevcut ¢ukurlar, dnceden uygun
tamir maddeleri ile doldurulmalidir.

Alt tabakadaki yogun catlaklar, yerel olarak
astarlanmalidir ve (hava kosullarina bagh olarak) 2-3
saat sonra, FLEX PU-30 S veya FLEX PU-50 S
poliiretan dolgu maddeleri ile doldurulmalidir.

Beton ve <%4 nem icerikli diger gézenekli yizeylere,
yaklagik 200 g/m? tiketimde PRIMER-PU 100 astar
ile islem yapiimahdir.

Rutubet icerigi >%4 olan alt tabakalar PRIMER-PU
140 6zel iki bilesenli polilretan astar, 100-250 g/m?
tuketim oraninda astarlanmalidir.

1.2 Pirdzsiiz ve emici olmayan alt tabakalar

TR-008:05-2004: Gecer (1000
devir), maks.
genislik 2,0 mm
EAD 030350-00-0402’e gbre:
Beklenen ¢alisma dmr: W3 (25 yil)
iklim bélgesi: S (Ciddi)
Ciddi
Yatay ylzeyde vyillik radyan > 5 GJ/m?
maruz kalmasi
Yillik en sicak ayin > 22°C
ortalama sicakligi
Minimum yuzey sicakhgt: TL4 (-30°C)
Maksimum yulzey sicakhgr: TH4 (+90°C)
Kullanici yiikii: P4
Kategori | Kullanici | Erigebilirlik
yukii ornekleri
P1 Dusuk Erisiimez
P2 Orta Yalnizca ¢atinin
bakimi igin
erisilebilir
P3 Normal Bitki ve ekipmanin
bakimi ve yaya
trafigi icin
erisebilirlik
P4 Ozel Cati bahgeleri, donistirilmus
catilar, yesil catilar

EN 1504-2’e gobre:
Kilcal su absorpsiyonu:

0,01 kg/m?2-h5

(EN 1062-3,

EN 1504-2: w < 0,1’in gereksinimi)

CO2 gegirgenligi: Sd>50m
(EN 1062-6)

Su buhari gegirgenligi: Sd=0,.72m

(EN 1SO 7783-2, gegirgen, Sinif | <5 m)

Yapisma: 2,0 N/mm?
(EN 1542, yaya yogunlugu olmadan esnek
sistemler ile ilgili gereksinim: 0,8 N/mm?)

Yapay iklimleme: Geger (kabarma,
(EN 1062-11, gatlama veya
2000 saatten sonra) pullanma yok)

Plrtzsiz ve emici olmayan ylzeyler, granil kaph
bitimlU su yalitim membranlari ve mevcut akrilik veya
hibrit sivi su yalitim membranlari, agirlik olarak %30’a
kadar su ile seyreltiimis su bazli epoksi astar olan
EPOXYPRIMER-500 ile astarlan malidir. Uriin, bir kat
olarak firga veya rulo ile uygulanir. Tuketim: 150-200
g/m?.

Hava kosullarina bagl olarak nem icerigi %4’tin altina
diser dismez 24-48 saat igerisinde ISOFLEX-PU
500 uygulanir.

1.3 Metal yluzeyler

Metal yuzeyler:

e Kuru ve temiz olmali.

e Yapismay! engelleyebilen malzemeler, yani gres
yagi, gevsek partikiller, toz v.b. icermemeli.

e Yapismayl engelleyebilen kif veya korozyon
icermemeli.

Fircalayarak, zimparalayarak, kumlama yapilarak v.b.
hazirlandiktan ve sonrasinda tozdan tamamen
temizlendikten sonra metal yizeyler, bir veya iki
katman halinde EPOXYCOAT-AC korozyon onleyici
epoksi kaplama ile astarlanir. Rulo, firga veya sprey
ile  EPOXYCOAT-AC uygulanir. Birinci katman
kuruduktan sonra, fakat 24 saat igerisinde ikinci
katman uygulanir. Tiketim: 150-200 g/m?/katman.
ISOFLEX-PU 500 uygulamasi, sonraki 24-48 saat
icerisinde yapilmaldir.

Bu veri formu igerisinde yer alan teknik bilgiler ve talimatlar, sirketimiz Arastirma ve Gelistirme Departmaninin sahip oldugu bilgi ve deneyime, ve
Uruinle yapilan uzun sureli uygulamalarin sonuglarina dayalidir. Yapilan fiili uygulama anindaki kosullar sirketimiz kontroli diginda oldugundan, Griiniin
kullaniimasina iligkin tavsiyeler ve oneriler garanti niteliginde degildir. Bu nedenle segcilen urtiniin tasarlanan uygulamaya uygunlugu kullanicinin
sorumlulugundadir. Bu teknik veri formunun mevcut siirimuyle birlikte, ayni Grinle ilgili eski stirimler otomatik olarak iptal olur. Baski: 17.12.2023
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2. Uygulama — Tiiketim

Uygulamadan &nce, homojen hale gelinceye
kadar ISOFLEX-PU 500 Urininin hafif sekilde
calkalanmasi tavsiye edilir. Malzemedeki hava
tuzaklarini engellemek amacilyla yogun
calkalamadan kaginiimahdir.

a) Yizeyin toplam su gecirmezligi

ISOFLEX-PU 500, iki katman halinde firca veya
rulo ile uygulanir. ilk katman, astarlamadan 2-3
saat sonra ve PRIMER-PU 100 hala yapigkanken
uygulanir. ikinci katman, hava kosullarina bagl
olarak 8-24 saat sonra c¢aprazlamasina
uygulanmalidir. Tiketim: alt tabakaya bagh olarak
1,0-1,5 kg/mZ.

Tam ylzey Uzerinde yogun, ¢oklu ¢atlarlar olmasi
halinde, ISOFLEX-PU 500 membran, 100 cm
genislikte polyester ag bantlari (60 g/m? veya 120
g/m?) ile takviye edilmesi kesinlikle tavsiye edilir.
Bu bantlar, 5-10 cm Ust Uste binmelidir.
Astarlamadan iki-l¢ saat sonra ISOFLEX-PU 500
artininadn ilk katmani 100cm geniglilikte uygulanir
ve polyester ag bant hala tazeyken serilir.

Kalan ylzey Uzerinde ayni uygulama silreci takip
edilir. Daha sonra ISOFLEX-PU 500 Urdnindn
ekstra iki katmani tim ylzey Uzerine uygulanir.
Tlketim: alt tabaka tipine bagl olarak > 2,50
kg/m?.

b) Catlaklarin yerel su gecirmezligi

Bu durumda 10-12 cm geniglikte yalnizca catlaklar
boyunca alt tabakaya astar uygulanir.
Astarlamadan iki-t¢ saat sonra ISOFLEX-PU 500
arndnin ilk katmani uygulanir ve bu katman hala
tazeyken 10 cm geniglikte polyester ag bandi (60
g/m? veya 120 g/m?) onun Uzerine yerlestirilir.
Takviyeyi tamamen kaplayacak sekilde iki ekstra
ISOFLEX-PU 500 katmani catlaklar boyunca
uygulanir.

Tuketim: alt tabaka tipine bagli olarak > 250 g/m
catlak uzunlugu.

¢) Fayanslar altinda su gecirmezlik

ISOFLEX-PU 500, firga veya rulo ile iki katman
olarak uygulanir.

ISOFLEX-PU 500, hala taze haldeyken birinci
katman UGzerine 10 cm genislikte polyester ag
bandi (60 g/m? veya 120 g/m?) serilerek derzler ve
duvar-zemin baglantilari boyunca yerel olarak
takviye edilmelidir.

Daha sonra takviyeyi tamamen kaplayacak sekilde iki
ekstra ISOFLEX-PU 500 katmani c¢atlaklar boyunca
uygulanir. Son katman uygulandiktan sonra ve hala
tazeyken, kuvars kum (@ 0,3-0,8 mm) yayiimalidir.
Kuvars kum tamamen kuru olmaldir. Kuvars kumun
tlketimi: yaklagik 3 kg/m2.

24 saat sonra herhangi gevsek tanecikler, ylksek
vakumlu temizleyici ile ¢ikariimalidir.

Fayanslar, ISOMAT AK-22, ISOMAT AK-23 XXL,
ISOMAT AK-25, ISOMAT AK-ELASTIC, ISOMAT AK-
MEGARAPID gibi yuksek performansli, polimer-
degistiriimis fayans yapigkaniyla yapistiriimalidir.

Aletler, ISOFLEX-PU 500 hala tazeyken SM-28
solvent ile temizlenmelidir.

ISOFLEX-PU 500, 1 kg, 6 kg, 12 kg ve 25 kg metal
kutularda tedarik edilir.

Raf omrii — Saklama

Orijinal, agilmamis ambalajinda, +5°C ile +35°C
arasinda sicakliklarda saklanirsa Uretim tarihinden
itibaren 12 ay. Dogrudan glinese maruz kalmaktan ve
dondan koruyunuz.

Aciklamalar

Sprey ile uygulama durumunda, hava sartlarina
bagli olarak, sadece SM-28 6zel solvent ile %10'a
kadar seyreltilebilir.

ISOFLEX-PU 500, yuzme havuzlarinin kimyasal
artilmig suyu ile temas icin uygun degildir.
Uygulama ve Urinin sertlesmesi esnasindaki
sicaklk +8°C ile +35°C arasinda olmaldir.
ISOFLEX-PU 500 Urdnindn tuketimi katman
basina 750g/m? agmamalidir.

Aciimis paketler derhal kullaniimalidir ve tekrar
saklanamaz.

ISOFLEX-PU 500 yalnizca profesyonel kullanim
amachdir.

Bu veri formu igerisinde yer alan teknik bilgiler ve talimatlar, sirketimiz Arastirma ve Gelistirme Departmaninin sahip oldugu bilgi ve deneyime, ve
Uruinle yapilan uzun sureli uygulamalarin sonuglarina dayalidir. Yapilan fiili uygulama anindaki kosullar sirketimiz kontroli diginda oldugundan, Griiniin
kullaniimasina iligkin tavsiyeler ve oneriler garanti niteliginde degildir. Bu nedenle segcilen uriiniin tasarlanan uygulamaya uygunlugu kullanicinin
sorumlulugundadir. Bu teknik veri formunun mevcut siirimuyle birlikte, ayni Grinle ilgili eski stirimler otomatik olarak iptal olur. Baski: 17.12.2023
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Ucucu organik bilesenler (VOCs

004/42/CE direktifine gore (Ek I, Tablo A), SB tipi
i alt kategorisindeki Urtn ile ilgili maksimum izin
verilen VOC igerigi, Urinin kullanima hazir olmasi
icin 500g/I'dir (2010).

Kullanima hazir ISOFLEX-PU 500 drdnd,
maksimum 500 g/l VOC icermektedir.

C€

C€

2032

ISOMAT S.A.
17" km Thessaloniki — Ag. Athanasios
P.0O. BOX 1043, 570 03 Ag Athanasios, Greece

15

ISOMAT S.A.
17" km Thessaloniki — Ag. Athanasios
P.0O. BOX 1043, 570 03 Ag. Athanasios,
Yunanistan

12

2032-CPR-10.11
DoP No.: ISOFLEX-PU 500/1810-01
EN 1504-2
Ylzey koruma urinleri

Kaplama

CO2 igin gecirgenlik: Sd > 50m

Su buhari gegirgenligi: Sinif | (gegirgen)
Kilcal absorpsiyon: w < 0,1 kg'm?°h05
Yapisma mukavemeti: > 1,0 N/mm?
Yapay havalandirma: Geger

Atese kargsi reaksiyon: Euroclass F

Tehlikeli maddeler: 5.3’e uygundur

: isbu belge INGILIZCE'DEN TURKGE'YE
1 aslina uygun olarak tarafimdan
! cevrilmistir Yeminli Terciman ERKAN
' KANDEMIR

ETA - 15/0206
EAD 030350-00-0402
DoP No.: ISOFLEX-PU 500/ 005-25

Roof slope: S1to S4

External fire performance (EN 13501-5): Broof (1)
Reaction to fire EN (13501-1): NPA

Dangerous substances: see section 3.2

Water vapor diffusion resistance factor p: = 1800
Watertightness: Watertight

Resistance to wind loads: = 50 kPa

Resistance to mechanical damage: P1 to P4
Working life: W3 (25 years)

Lowest surface temperature: TL4 (-30°C)
Highest surface temperature: TH4 (90°C)

Working life according to the
resistance to ageing media (heat and water): W3
(25 years)

Resistance to UV radiation
in the presence of moisture: Moderate and Severe
climatic

Resistance to plant roots: NPA

Maximum tensile strength /elongation (5°C):
6.8 MPa/ 43.9%
(Dynamic indentation P4)

Maximum tensile strength /elongation (30°C):
7.1 MPa/ 39.4%
(Dynamic indentation P4)

Effects of day joints: 830 KPa
Slipperiness: NPA

Bu veri formu igerisinde yer alan teknik bilgiler ve talimatlar, sirketimiz Arastirma ve Gelistirme Departmaninin sahip oldugu bilgi ve deneyime, ve
Uruinle yapilan uzun sureli uygulamalarin sonuglarina dayalidir. Yapilan fiili uygulama anindaki kosullar sirketimiz kontroli diginda oldugundan, Griiniin
kullaniimasina iligkin tavsiyeler ve oneriler garanti niteliginde degildir. Bu nedenle segcilen urtiniin tasarlanan uygulamaya uygunlugu kullanicinin
sorumlulugundadir. Bu teknik veri formunun mevcut siirimuyle birlikte, ayni Grinle ilgili eski stirimler otomatik olarak iptal olur. Baski: 17.12.2023



